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1661-CPR-0179

EN 12620

Nummer der zugehérigen Leistungserklarung: LE-HL-002-A1

KIESWERK HOLZLEITEN

Allgemeine Angaben:
Handelsbezeichnung
Artikelnummer
vorgesehener Verwendungszweck
malgebende harmonisierte Norm

Art der Gesteinskornung

Kornform, -gréf3e und -rohdichte
Korngruppe, -zusammensetzung
Kornrohdichte (pa)

Reinheit
Gehalt an Feinanteilen
Qualitat der Feinanteile

Zusammensetzung/Gehalt
Chloride

Saurelosliche Sulfate

Bestandteile, die das Erstarren- und
Erhartungsverhalten des Betons verandern
Karbonatgehalt

Wasseraufnahme
Wasseraufnahme
Gefahrliche Substanzen
Freisetzen von Radioaktivitat
Freisetzen anderer gefahrlicher Substanzen
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit
Frost-Tau-Widerstand
Bestandigkeit gegen Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Feinsand RK 4 SK 10— 4 gew.
1
Herstellung von Beton nach ON B 4710, 1. Teil

EN 12620
Natirliche Gesteinskérnung aus Silikat.
Karbonat., Quartarschotter

0/4 Gg85/C1/0,5
2,69 Mg/m?®

/o
NPD

chloridfrei
ASgg

keine
NPD

=1%

Kennwert nach ON S 5200 < 1
NPD

Finach ONR 23303

geeignet fur Beanspruchungsklasse 1 nach
ONORM B 3100:2008

Siebgréfie in mm

0,063 | 025 1 4

Typische Kornzusammensetzung

Durchgang in %

35~ 144 42 93,6

Ausgabe 1, vom 01.07.2014

Der Zeichnungsberechtigte i
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(Roman Sternad)

Seit 1946 im Dienste der 00. Bauwirtschaft

Firmenbuch-Nr. FN 160028 k, LG Linz; UID-Nr: ATU42649407, Dienstgelber Nr. 2071200052
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System 2+

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Nr. 1661 (Amt der OO Landesregierung, BauCert,
Zertifizierungsstelle fur Bauprodukte, Qualitdtsmanagementsysteme und Personen,
Schirmerstrale 12, A-4060 Leonding) hat die Erstinspektion des Werks und der
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+
vorgenommen und eine Konformitatsbescheinigung fur die werkseigene
Produktionskontrolle (Nr. 1661-CPR-0179) ausgestellt.

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

entfallt
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